铝及铝合金国际牌号命名体系 




一. 纯铝(铝含量不小于99.00%) 1XXX 　　　　　二. 合金组别按下列主要合金元素划分 1．Cu(铜)2XXX 2. Mn(锰)3XXX 3. Si(硅)  4XXX 4. Mg(镁)5XXX 5. Mg+Si(镁+硅)  6XXX 6. Zn(锌)7XXX 7. 其他元素8XXX 8. 备用组9XXX ?1XXX组表示纯铝(其铝含量不小于99.00%),其最后两位数字表示最低铝百分含量众小数点后面的两位. 牌号的第2位数字表示合金元素或杂质极限含量的控制情况.如果第2位为0,则表示其杂质极限含量无特殊控制;如果是1-9,则表示对一项或一项以上的单个杂质或合金元素极限含量有特殊控制. 2XXX-8XXX牌号中的最后两位数字没有特殊意义,仅用来识别同一组中的不同合金,其第2位表示改型情况.如果第2位为0,则表示为原始合金;如果是1-9,则表示为改型合金. 
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